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Vysvétlivky: I:l material s uzam&enou strukturou hlavni sméry napéti velikost . maximum zaplaveni

Obr. 1 (ID 725): Ukazky ptirodnich piskovcovych forem v porovnani s experimentalnimi
formami a zobrazeni pribéhu napéti v téchto formach
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Obr. 2 (ID 729): Rez vychlazenym vzorkem skla po experimentu, ktery probihal za
odstredivych podminek (ca 240 otacek/min) a vysokych teplot (~1400 °C). Na vnitrnich
sténach vzorku jsou vidét nahromadéné bubliny.

Obr. 3 (ID 735): Alterované pletivo ve smési mineralQ: jilovych, framboidalniho pyritu
a uranovych v alterovaném uhli

Obr. 4 (ID 741): Strukturni zmény v kompozitu s polysiloxanovou matrici vyztuzeném

cedi¢ovymi vlakny pfi rizném stupni pyrolyzy v pribéhu jeho vyroby (mikrosnimek SEM)
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Obr. 5 (ID 779): Poloha a geologicka stavba zajmového Uzemi studie



